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Skan kodu otwiera
interaktywny kalkulator
z identycznym
zestawem parametréw

Ksztatt: ptytkowy
Wymiary: 11,0 x 11,0 x 1,0 mm
Gatunek: N38
Br: 12.2-12.6 kGs
Hcb: 860-915 kA/m
BHmax: 287-303 kJ/m3

] Temperatura: = 80 °C

kierunek magnesowania

Dane katalogowe

MPL 11x11x1 / N38 - magnes neodymowy ptytkowy

Kierunek magnesowania przez grubosc

(wartos¢ katalogowa; wynik modelu: 0,43 kg)

https://dhit.pl/produkt/magnes-neodymowy-plytkowy-11x11x1-n38-0siowy

Wynik obliczen

Nr katalogowy 020116 Sita oderwania 0.43kg

GTIN / EAN 5906301811220 Indukcja 100,10 mT / 1 001 Gs
Wymiary 11,0 x 11,0 x 1,0 mm Powtoka [NiCuNi] nikiel

Waga 0.91g Gatunek N38

0143 kg 1 001 opglg

SILA ODERWANIA INDUKCJA POWIERZCHNIOWA MASA MAGNESU
wartos¢ modelu: 0,4325 kg

Widetki wynikajgce z tolerancji materiatu: 0,42 - 0,45 kg
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Kluczowe wnioski dla konstruktora

1. Sita 0,43 kg dotyczy wytgcznie warunkéw idealnych: gruba, czysta stal, petny styk, 20 °C.

2. Przy obcigzeniu Scinajacym ($ciana pionowa) realny udzwig spada do ok. 30%.

3. Ptaski magnes trzymany w powietrzu traci margines bezpieczenstwa termicznego znacznie wczesniej niz przyklejony do

stali.

4. Zawsze stosuj wspotczynnik bezpieczenstwa z tabeli — minimum x2,0 przy montazu warsztatowym.

Spis tresci

1. Dane katalogowe

2. Wynik obliczer

3 Metodologia i walidacja modelu

4, Sita i indukcja w funkcji odlegtosci
5. Sita Scinajgca (poslizg)

6. Wptyw grubosci blachy

7. Krzywa demagnetyzacji i punkt pracy
8. Spadek sity w funkcji temperatury
9. Rozszerzona analiza temperaturowa
10. Analiza wrazliwosci i tolerancji

11. Poréwnanie metod obliczeniowych

12. Bezpieczne odlegtosci (BHP)
13. Strumienh magnetyczny
14. Dynamika przyciggania

15. Sita w funkcji kata obcigzenia

16. Typowe scenariusze montazu
udzwig [kg]

0,43 kg

0.40\
o,
0.3 0,28 kg
0.2
0.1
o,
wl kg
0.0 —
(1] 1 2 3 5 10 15 20 30

odlegtos¢ od powierzchni [mm]
Sita w funkcji odlegtosci

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Ile magneséw potrzebuje?

Kierunek obcigzenia a realny udzwig
Poréwnanie gatunkéw

Dwa magnesy — przycigganie i odpychanie
Stos magneséw

Parametry dodatkowe

Wskazniki inzynierskie

Krzywa spadku temperaturowego
Krzywa wptywu grubosci blachy
Starzenie i stabilno$¢ dtugoterminowa
Zalecane wspoétczynniki bezpieczenstwa
Jak uzywac tych danych w praktyce
Zrédta danych materiatowych
Powtarzalnos¢ produkcji
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Wartosci dotycza indukcji na osi, w powietrzu, bez obecnosci stali. Skala pozioma jest zageszczona przy powierzchni, zeby pokazac
jednoczesnie gwattowny spadek przypowierzchniowy i zasieg pola resztkowego. Poziome linie odniesienia odpowiadaja progom istotnym

dla bezpieczenstwa.
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Metodologia i walidacja modelu

Liczby w tym raporcie nie sg ani wynikiem symulacji polowej metodg elementéw skonczonych (FEM), ani odczytem z tabeli
katalogowej. Liczy je zamkniety model analityczny: pole na osi magnesu wyznaczane jest ze wzoru na potencjat
jednorodnie namagnesowanej bryty, a sita oderwania z réwnania Maxwella dla naprezenia magnetycznego na granicy
magnes-stal. Caty tor obliczeniowy jest jawny i podany nizej, wiec kazdy wynik da sie odtworzy¢ recznie.

Réwnania modelu
Ptytka prostopadtoscienna — indukcja na osi, gdzie a = L/2 oraz b = W/2

B(z) = (Br / m) - [ arctan( a-b / (z - V(a? + b2 + z2)) ) - arctan( a-b / ((z + H) - V(a2 + b2
+ (z+H)?2)) ) 1

Sita oderwania — catka naprezenia Maxwella po powierzchni bieguna

F [N] =B load? - A/ (2 - p0) F [kgl =F [N] / g

Wspoétczynnik skupienia strumienia — gruba ptyta stalowa zachowuje sie jak zwierciadto magnetyczne, domykajac
obwdd i podnoszac indukcje w szczelinie ponad wartos¢ z wolnej przestrzeni

| B load = B(0) - sf sf =1+ 1,6 - exp(-1,2 - A) A=H /D

Wspotczynnik permeancji — wskaznik mowigcy, jak silnie ksztatt magnesu dziata przeciw wtasnemu namagnesowaniu;
De to Srednica zastepcza powierzchni bieguna

|Pc=k-1,7/(1+0,9-k)k=H/De
Stata kalibracyjna — model bez korekty systematycznie zaniza site, poniewaz pomija strumien rozproszony z

pobocznicy, ktéry réwniez zamyka sie przez ptyte i przenosi czes¢ obcigzenia. Wartos¢ poprawki wyznaczyta regresja
najmniejszych kwadratéw na 127 pozycjach katalogu dhit

| F [kg] = k_cal - B_load? - A/ (2 - p0 - g) k_cal = 1,4837

State i parametry wejsciowe modelu

Symbol Znaczenie Wartos¢

Br Remanencja gatunku, $rodek widetek 12,40 kGs (1,240 T)

Hcb Koercja indukcji, katalogowa 860-915 kA/m

Hcj Koercja wewnetrzna, minimum gwarantowane = 955 kA/m

Hrec Przenikalnos¢ powrotna 1,05

k_cal Stata kalibracyjna modelu 1,4837

Pc Wspotczynnik permeancji tej geometrii 0,128

sf Wspobtczynnik skupienia strumienia 2,435

A Powierzchnia bieguna 1,21 cm?
Gestos¢ spieku NdFeB 7,50 g/cm?3

W catym raporcie wspdtczynnik permeancji podajemy z trzema miejscami po przecinku. Obliczenia prowadzone sg na wartosci
niezaokraglonej, wiec odtwarzanie wynikéw z zaokraglonej liczby moze dac réznice w ostatniej cyfrze.

Kalibracja i doktadnos¢ odwzorowania

W catym modelu dopasowywany jest wytgcznie jeden parametr, k_cal; poza nim nie ma zadnych wspétczynnikéw
korygujacych. Wyznaczono ja regresja najmniejszych kwadratéw na 127 pozycjach katalogowych dhit. Zbiér kalibracyjny
wybrano z katalogu magnesdéw surowych opisanego ponizej; petng liste pozycji trzyma wewnetrzna dokumentacja
dopasowania.

Dhit sp. z 0.0., Ko$ciuszki 6A, 05-850 Ozaréw Mazowiecki, Polska tel: +48 888 99 98 98 02.08.2026 - v2.1 strona 3/18



Zrédtem zbioru kalibracyjnego jest katalog magneséw surowych obejmujacy trzy geometrie: walce, ptytki i pierscienie.
Wymiary charakterystyczne mieszczg sie w przedziale od pojedynczych milimetréw do mniej wiecej 200 mm, a gatunki
obejmujag zakres N35-N52 oraz odmiany o podwyzszonej koercji (H, SH, AH). Wspdtczynnik permeancji rozktada sie w tym
katalogu od okoto 0,10 do okoto 1,6, z mediang w okolicy 0,42; mniej wiecej co dziesigta pozycja lezy ponizej 0,2, czyli w
obszarze bryt wyraznie ptaskich. Dopasowanie przeprowadzono na wszystkich trzech geometriach naraz, jedng wspdlng
statg; model nie réznicuje wspoétczynnika miedzy walcem, ptytkg i pierscieniem.

Po kalibracji rozbieznosci uktadajg sie skosnie — mediana 0,09%, dziewiagty decyl 0,45%, maksimum 1,9%. W praktyce dla
zdecydowanej wiekszosci pozycji model schodzi ponizej pét procenta réznicy, a odchylenia rzedu dwdéch procent sg
pojedyncze i wystepujg na krancach zakresu wymiarowego. Nalezy jednak wiedzie¢, co te liczby opisuja — zgodnos¢ z
baza dopasowania, nie niepewnos¢ pomiarowg rzeczywistego egzemplarza. Rzeczywisty rozrzut wyrobu jest wiekszy i
wynika z tolerancji materiatowej oraz jakosci styku, co pokazujg osobne tabele wrazliwosci.

Poprawka kompensuje gtéwnie strumien uciekajgcy bokiem, ktérego udziat w strumieniu catkowitym rosnie wraz ze
sptaszczeniem bryty. To wiasnie przy niskim wspétczynniku permeancji korekta robi najwiecej roboty i tam model bez
kalibracji odbiegatby najdalej. Ta klasa magneséw jest w bazie kalibracyjnej obecna, zatem omawiany wymiar miesci sie w

zakresie objetym dopasowaniem, a nie poza nim.

Zatozenia przyjete w obliczeniach

1. Zaktadamy jednorodne namagnesowanie catej bryty i
wektor magnetyzacji réwnolegty do osi wskazanej jako
kierunek magnesowania.

2. Piyta stalowa jest ptaska, czysta, odttuszczona, o grubosci
co najmniej takiej, przy ktérej model wykazuje petne
wykorzystanie strumienia (patrz tabela wptywu grubosci
blachy), i nie wchodzi w nasycenie.

3. Zaktadamy styk na catej powierzchni, ze szczeling réwng
wytacznie grubosci powtoki.

4. Sita dziata prostopadle do powierzchni styku i narasta
powoli — bez udaru i bez sktadowej obrotowe;.

5. Temperatura magnesu i stali wynosi 20 °C, przenikalnos¢
powrotna prec = 1,05.

6. Do obliczehn wzieto remanencje ze srodka katalogowych
widetek gatunku — skrajne wartosci pokazuje tabela
poréwnania metod.

7. W polu nie ma innych Zrédet magnetycznych ani elementéw
ferromagnetycznych poza opisang ptyta.

Sita i indukcja w funkcji odlegtosci

Ograniczenia modelu

1. Model liczy pole wytacznie na osi symetrii. Rozktad indukcji
przy krawedzi bieguna jest inny — dla magnesu ustawionego
przy samej krawedzi blachy sita spada o ok. 45%, co ujeto
osobnym parametrem, ale nie wynika to z réwnania pola.

2. Magnesy o bardzo niskim wspdétczynniku permeancji (Pc
ponizej ok. 0,2, czyli bryty wyraZnie ptaskie) pracujg blisko
kolana krzywej odmagnesowania. Model zaktada liniowos¢,
stuszng w 20 °C, lecz zawodnga po nagrzaniu — faktyczna
strata moze wtedy przewyzszy¢ wyliczong. Dla takich
ksztattéw nalezy czytac¢ raport razem z sekcjg analizy
temperaturowe;j.

3. Model dotyczy magnesowania osiowego; przy
magnesowaniu diametralnym i promieniowym bieguny sg w
innym miejscu, wiec raport nie powstaje.

4. Obwody zamkniete — uchwyty w obudowie stalowej,
separatory, belki i chwytaki — majg inng topologie strumienia.
Podane tu wartosci dla uchwytéw opieraja sie na
wspoétczynniku wzmocnienia i sg przyblizeniem, nie
rozwigzaniem obwodu magnetycznego.

5. Nie modelowano histerezy, pragdéw wirowych ani zjawisk
dynamicznych przy szybkim odrywaniu. Przy obcigzeniu
udarowym sita oderwania potrafi przekroczy¢ wartosc
statyczna.

6. Odchyiki ptaskosci i rownolegtosci powierzchni, ktérych w
obliczeniach nie ma, w praktyce warsztatowej sg najczestszg
przyczyng tego, ze zmierzona sita wychodzi nizsza niz
policzona.

Odlegtosc
0 mm 1001 100,1
1 mm 925 92,5
2 mm 800 80,0
3 mm 659 65,9
5 mm 415 41,5
10 mm 130 13,0
15 mm 51 51
20 mm 24 2,4
30 mm 8 0,8
50 mm 2 0,2
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Udziat sity
0,43 0,95 4,2 100%
0,37 0,82 3,6 86%
0,28 0,61 2,7 64%
0,19 0,41 1,8 43%
0,07 0,16 0,7 17%
0,01 0,02 0,1 2%
0,00 0,00 0,0 0%
0,00 0,00 0,0 0%
0,00 0,00 0,0 0%
0,00 0,00 0,0 0%
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Sita scinajaca (poslizg) Wptyw grubosci blach
Powierzchnia Tarcie kg Grubos¢ Wykorzystanie Sita

Stal surowa 0,30 0,13 1,3 0,5 mm 10% 0,04 kg
Stal lakierowana 0,20 0,09 0,8 1,0 mm 25% 0,11 kg
Powierzchnia zaolejona 0,10 0,04 0,4 2,0 mm 50% 0,22 kg
Powtoka gumowa 0,50 0,22 2,1 3,0 mm 75% 0,32 kg
5,0 mm 100% 0,43 kg
8,0 mm 100% 0,43 kg
10,0 mm 100% 0,43 kg
12,0 mm 100% 0,43 kg
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Krzywa demagnetyzacji i punkt pracy

B(H) to indukcja wypadkowa wewnatrz magnesu, J(H) to wytgcznie polaryzacja materiatu. Miejsce przeciecia krzywej
normalnej z prosta obcigzenia B = u0 - Pc - H wyznacza punkt pracy. Im nizej ten punkt lezy, tym blizej kolana krzywej J(H)
pracuje magnes i tym tatwiej straci¢ strumien bezpowrotnie.

B.JIT] Stan pracy Pc BdI[T] Hd [kA/m]
1.34 ‘ .
| 1
Heb.. i Punkt pracy w
: ~E|‘ powietrzu 0,128 0,134 838
1.00 ; n
} n Punkt pracy na grubej 0255 0.243 756
: i stali ! !
. 1
0.67 3 E l|l
. |
1 il Zapas do Ryzyko
' [ ]
033 P02 . i kolana trwatej
___________ N P Hk/Hd utrat
- ® y
TP L EL bbbl S !
0.00 Lessesz222-""""""7 'Pco0,13 |
0 186 371 557 742 928 1114 Punktpracy w 1,19 niskie
H [kA/m] powietrzu
—— Krzywa normalna B(H) == Krzywa wewnetrzna J(H) === Kolano krzywej Hk
=== Punkt pracy w powietrzu === Punkt pracy na grubej stali Punkt pracy na 1'32 brak

grubej stali

Hk = 998 kKA/m - Hcj 955-1 051 kA/m - Hcb 940 kKA/m

Przytozony do grubej ptyty stalowej magnes domyka obwéd magnetyczny, przez co wspdtczynnik permeancji z grubsza sie
podwaja. Punkt pracy wedruje w gére krzywej, indukcja w magnesie rosnie, a margines do kolana wyraznie sie poszerza.

Stad zalecenie, by ptaskie magnesy przechowywac na stali lub w parach zwréconych przeciwnymi biegunami zamiast
luzem.

Niski wspdétczynnik permeancji sprawia, ze w powietrzu magnes pracuje blisko kolana krzywej. W pokojowej temperaturze
nic ztego sie nie dzieje, ale margines jest cienki — podgrzanie, sagsiedztwo magnesu zwréconego tym samym biegunem lub
zewnetrzne pole przeciwne moga trwale zabrac czes¢ strumienia. Taka utrata jest trwata — sita nie wréci po ostygnieciu,
konieczne bedzie ponowne namagnesowanie w magnesnicy.
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Spadek sity w funkcji temperatury

Temperatura Strata Sita %
20 °C 0,0% 0,43 kg 100%
40 °C -2,2% 0,42 kg 98%
60 °C -4,4% 0,41 kg 96%
80 °C -6,6% 0,40 kg 93%
100 °C -28,8% 0,31 kg 71%

Tabela powyzej ma charakter skrétowy: obejmuje tylko spadek sity od zmiany remanencji i stuzy szybkiej ocenie. Kolejna sekcja rozktada
ten sam spadek na sktadowg odwracalng i nieodwracalng, dodaje zapas do kolana krzywej J(H) oraz site po ostygnieciu do temperatury
pokojowej. Przy doborze magnesu do pracy w podwyzszonej temperaturze rozstrzygajaca jest tabela rozszerzona; ta stuzy wytacznie do
orientacji.

Rozszerzona analiza temperaturowa

Temperatura zabiera site dwoma mechanizmami, ktére trzeba od siebie odrézni¢. Strata odwracalna wynika ze spadku
remanencji 0 0,11% na kazdy kelwin i znika w catosci po ostygnieciu. Dopiero zejscie punktu pracy ponizej kolana krzywej
J(H) daje strate nieodwracalng, ktéra nie wraca. Koercja wewnetrzna spada z temperaturg ponad pieciokrotnie szybciej niz
remanencja, wiec o granicy bezpiecznej pracy przesadza ksztatt magnesu, a nie deklarowana temperatura gatunku.

Strata CE[ER D Strata Sita w Sita po Ryzyko trwatej
Temperatura kolana . s .
odwracalna Hk/Hd nieodwracalna temperaturze ostygnieciu utraty
20 °C 0,0% 1,19 0,0% 0,43 kg 0,43 kg niskie
40 °C -2,2% 1,07 0,0% 0,41 kg 0,43 kg umiarkowane
60 °C -4,4% 0,95 -10,5% 0,32 kg 0,35 kg wysokie
80 °C -6,6% 0,82 -28,4% 0,19 kg 0,22 kg wysokie
100 °C! -8,8% 0,68 -44,3% 0,11 kg 0,13 kg wysokie

Kolumna ,sita po ostygnieciu” jest ta, ktéra ma znaczenie dla trwatosci wyrobu: pokazuje, ile magnes utrzyma juz na zawsze po
jednorazowym epizodzie przegrzania. Wartosci nieodwracalne to oszacowanie modelowe z potozenia punktu pracy wzgledem kolana
krzywej, nie wynik badania wytrzymatosci termicznej. Rzeczywista strata zalezy od czasu wygrzewania i od faktycznej koercji danej partii
materiatu.

Praktyczna konsekwencja: magnes ptaski trzymany w powietrzu traci margines znacznie wczesniej niz ten sam magnes
przyklejony do stali. Przy podwyzszonej temperaturze pracy najtanszym rozwigzaniem nie jest mocniejszy gatunek, lecz
zamkniecie obwodu magnetycznego albo grubszy magnes.
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Analiza wrazliwosci i tolerancji

Sita oderwania w tym raporcie odnosi sie do wymiaréw nominalnych i warunkéw odniesienia. Tabele ponizej pokazuja
wptyw odchytek, ktérych w praktyce nie da sie unikng¢: tolerancji szlifowania, grubosci powtoki, stanu powierzchni stali i jej
gatunku.

Wptyw tolerancji wymiarowej £0,1 mm

Wymiar Zmiana sity Zmiana indukcji Sita w granicach tolerancji
Dtugos¢ L -0,08% ... +0,09% -0,44% ... +0,45% 0,43 - 0,43 kg
Szerokos¢ W -0,08% ... +0,09% -0,44% ... +0,45% 0,43 - 0,43 kg
Wysokos¢ / grubosé H -17,52% ... +18,78% -9,77% ... +9,69% 0,36 - 0,51 kg
Wszystkie wymiary skrajnie -17,65% ... +19,00% -8,96% ... +8,73% 0,36 - 0,51 kg

Tolerancja wykonawcza magnesow spiekanych NdFeB po szlifowaniu wynosi standardowo 0,1 mm. Wniosek praktyczny jest
niesymetryczny: dla magnesdéw ptaskich o site decyduje niemal wytgcznie wysokos¢, bo to ona ustawia wspdtczynnik permeancji, natomiast
odchytka srednicy niemal nic nie zmienia — wieksza powierzchnia bieguna jest réownowazona spadkiem indukcji. Gdy sita jest parametrem
krytycznym, zawezaj tolerancje wysokosci, nie srednicy.

Wptyw powtoki i stanu powierzchni Wptyw gatunku stali podtoza

Warunki styku Zastepcza Sita % Materiat podtoza Wspotczynnik Sita

szczelina
Stal magnetycznie miekka
. 1,03 0,45 kg
Styk |dgalny, magnes bez 0,000 mm 0,43 kg 100,0% (ARMCO, DT4)
powtoki
S235 / St3 — odniesienie
Powloka NiCuNi 15-25 um  0,025mm 0,43 kg 99,9%  modelu Lo LA ETLE
Powtoka + chropoyvatosc 0,050 mm 0,43 kg 99,7% S355 0,99 0,43 kg
blachy walcowanej
Stal weglowa C45 0,96 0,42 kg
Film olejowy lub
. 0,060 mm 0,43 kg 99,6% ;
konserwacyjny g 0 Zl:ﬁ)rdzewna ferrytyczna 0,85 0,37 kg
Lakier proszkowy 60-80 .
um 0,100 mm 0,43 kg 99,2% Zeliwo szare 0,75 0,32 kg
Gruba powloka malarska o500 mm  0,42kg 982%  Soq are YN 0,00 0,00 kg

lub cynk natryskowy
Nalot i tuszczaca sie rdza 0,400 mm 0,41 kg 95,7%

Zgorzelina, gruba korozja 0,800 mm 0,39 kg 89,3%

Kazdy stan powierzchni wyrazono ta samg wielkoscia — zastepczg szczeling powietrzng. Wynik bywa zaskakujgcy: magnes o niskim
wspdtczynniku permeancji jest na cienka szczeline mato wrazliwy, poniewaz o jego punkcie pracy decyduje wiasne odmagnesowanie, a nie
reluktancja szczeliny. Ta sama warstwa lakieru na magnesie smuktym, o wysokim Pc, zabiera kilkanascie procent sity. Z tego powodu
tabele liczymy dla tej konkretnej geometrii zamiast przepisywac z tabeli ogdlnej. Istotne zastrzezenie: powyzsze wartosci dotycza
wytacznie skutku samej szczeliny. Rdza, zgorzelina i gruby lakier majg tez drugi mechanizm: psujg ptaskos¢ i redukujg styk
petnopowierzchniowy do kilku punktéw podparcia. Ten drugi efekt jest zwykle znacznie kosztowniejszy od samej szczeliny i nie da sie go
wyliczy¢ z geometrii; na skorodowanej blasze realny udzwig potrafi spasc o potowe i wiecej.

POki ptyta jest dostatecznie gruba i nie nasyca sie, gatunek stali znaczy niewiele — reluktancjg obwodu rzadzi odmagnesowanie samego
magnesu, wiec wyzsza przenikalnosc stali niewiele wnosi. Réznice staja sie istotne dopiero dla zeliwa i stali ferrytycznej, gdzie nizsza
indukcja nasycenia realnie ogranicza strumien. Austenityczne 304 i 316 sg paramagnetyczne, wiec magnes w ogodle sie do nich nie
przyklei. Wspétczynniki podano orientacyjnie.
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Poréwnanie metod obliczeniowych

Ta sama bryta policzona réznymi metodami daje wyniki rozrzucone kilkunastokrotnie. Nie jest to spér o fizyke, tylko o
przyjete zatozenia. Tabela ponizej pokazuje petny rozrzut, zeby byto wida¢, skad bierze sie liczba publikowana przez dhit i
czemu bywa nizsza niz u innych.

Metoda obliczeniowa Kluczowe zatozenie Wz%ll?i(tiem
. . Przyjmuje, ze w catej szczelinie panuje indukcja réwna Br. To gérne
Maxwell na petnej remanenc;i ograniczenie termodynamiczne, ktérego nie da sie osiggnac. 7,55 kg x17,46
n ; Podwaja Pc i liczy site z indukcji w punkcie pracy. Strumien

Model zwierciadlany obwodu uciekajacy bokiem zostaje pominiety, stad wynik zanizony. 0,29 kg x0,67
Model analityczny bez Ta sama droga obliczeniowa co u dhit, pominieto jedynie statg k_cal. 0.29 k %x0.67
kalibracji Widac na niej, ile daje sama kalibracja. ' 9 '
Model dhit — wartosc¢ Skalibrowany na katalogu; warunki odniesienia to S235, styk 0.43 k %1.00
publikowana petnopowierzchniowy i 20 °C. ’ 9 '
Model dhit przy gérnej granicy Identyczna metoda, remanencja przyjeta przy gérnej granicy widetek 0.45 k %x1.03
Br gatunku, nie w srodku. ' ) '
Ten sam wymiar w wyzszym To czesta przyczyna rozbieznosci: katalogi zagraniczne domysinie 0.48 k x1.11
gatunku (N42) operujg na N42, a nie N38. ' ) '

Kalkulatory publikowane przez zagranicznych dostawcéw podajg dla tej samej geometrii wartosci zwykle o 60-80%
wyzsze. Za réznice nie odpowiada niczyj btad, tylko suma zatozen: domysiny gatunek N42 zamiast N38, remanencja z
goérnej granicy widetek, ptyta docierana zamiast walcowanej, zerowa szczelina liczona na magnesie bez powtoki i solver
polowy traktujacy strumien rozproszony taskawiej niz model analityczny. Kazde z tych zatozeh z osobna jest obronne;
razem dajq liczbe, ktérej w warsztacie nie da sie powtoérzyc.

dhit Swiadomie podaje dolny koniec tego przedziatu. Stosunek wartosci publikowanej do wartosci idealizowanej wypada w

okolicy 0,6 — czyli doktadnie tam, gdzie i tak kazalibysmy projektowad, wprowadzajgc wspdtczynnik bezpieczehstwa.
Liczba z tego raportu jest wiec od razu blizsza temu, co konstruktor powinien wpisa¢ do obliczen.

Bezpieczne odlegtosci (BHP) Strumien magnetyczny

Rozrusznik serca <5 3,6 ® (SI) 16,3 pWb
Aparat stuchowy <10 2,8 Bd 1 345 Gs
Zegarek < 20 2,2 Pc 0,128
Telefon < 40 1,8 A 1,21 cm?
Karta ptatnicza < 400 0,6 \% 0,12 cm3
Dysk HDD < 600 0,4
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Dynamika przyciagania

Dystans startowy Predkosc km/h Energia Ryzyko
10 mm 6,18 m/s 22,2 0,02 ) Bezpieczne
30 mm 10,59 m/s 38,1 0,05 ) Bezpieczne
50 mm 13,67 m/s 49,2 0,08 ) Bezpieczne
100 mm 19,34 m/s 69,6 0,17 ) Bezpieczne

Z jaka predkoscia magnes uderzy w stalowg ptyte, jesli puscisz go z danej odlegtosci. Powyzej 5 | ryzyko zmiazdzenia palcéw jest realne -
trzymaj magnes z boku, nigdy miedzy magnesem a stala.
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Sita w funkcji kata obciazenia

udzwig [kg] Kat Udzwig %

o 0° 0,43 kg 100%
0.3 10° 0,28 kg 64%
s 20° 0,21 kg 48%
30° 0,17 kg 39%

o 45° 0,14 kg 33%
0 0 20 45 75 90 60° 0,13 kg 30%
kat obcigzenia [°] 75° 0,12 kg 29%

90° 0,13 kg 30%

Wykres odpowiada na pytanie, ile magnes faktycznie uniesie przy danym kierunku obcigzenia. 0° to odrywanie prostopadle od powierzchni
(wartos¢ katalogowa), 90° to ciggniecie wzdtuz blachy. Charakterystyka opada bardzo szybko — 30° kosztuje juz potowe udZwigu.

Typowe scenariusze montazu

Sufit Sciana pionowa Podtoga / poziomo
Cigezar zawieszony pionowo pod magnesem tadunek ciggnie magnes w doét wzdtuz blachy: Magnes lezy na poziomej blasze, obcigzenie
daje obcigzenie prostopadte i petny udzwig. pracuje samo tarcie, zostaje okoto 30% dziata w gére — petny udzwig prostopadty.
udzwigu.

lle magnesow potrzebuje?

Masa do utrzymania 10,0 kg Kierunek obcigzenia prostopac_lle
(odrywanie)

Margines bezpieczehstwa 2,0x UdZwig jednego magnesu 0,43 kg

Potrzebna liczba magneséw a7 taczny udzwig zestawu 20,33 kg (2,0x)

Obliczenie uwzglednia kierunek dziatania obcigzenia oraz przyjety margines bezpieczenstwa. Jesli awaria mocowania grozi wypadkiem,
margines powinien wynosic¢ co najmniej 3x.
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Kierunek obciazenia a realny udzwig

FL oderwan F.L oderwan FL oderwan

Magnes goty

Uchwyt jednostronny
magnes bez obudowy

magnes w obudowie stalowej

Uchwyt dwustronny
dwa magnesy, obudowa dzielona

F_L oderwanie: 0,43 kg FL oderwanie: 1,16 kg FL oderwanie: 1,05 kg
F| $cinanie: 0,13 kg F| scinanie: 0,35 kg F| $cinanie: 0,31 kg
Wariant montazu Sita prostopadta (oderwanie) Sita réownolegta (sScinanie) Udziat
Magnes goty 0,43 kg 0,13 kg 30%
Uchwyt jednostronny 1,16 kg 0,35 kg 30%
Uchwyt dwustronny 1,05 kg 0,31 kg 30%

Wartos¢ katalogowa dotyczy sity prostopadtej, czyli odrywania magnesu na wprost. Sita réwnolegta, czyli Scinanie, pojawia sie przy
zsuwaniu magnesu po blasze i stanowi tylko utamek tamtej. Wartosci dla stali surowej, wspdtczynnik tarcia 0,30.

Zanim dobierzesz mocowanie, ustal kierunek dziatania obciazenia. Przy udzwigu katalogowym 100
kg pionowo zawieszony ciezar to okoto 30 kg, liczac bez marginesu.
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Poréwnanie gatunkow

udzwig [kg]

0.7 0,587
0,547
0,479 0,509
0.5 0,432
0,398

0.3

0.2

0.0

N35 N38 N42 N45 N48 N52
Gatunek

Ten sam magnes wykonany z réznych gatunkéw NdFeB. WyZzszy gatunek daje wiekszy udzZwig bez zmiany wymiaréw.

Dwa magnesy — przyciaganie i Stos magnesow

Szczelina Przyciaganie Odpychanie 1 0,43 kg 1,00
0 mm 0,43 kg 0,39 kg 2 1,41 kg x3,26
1 mm 0,37 kg 0,33 kg 3 2,51 kg x5,80
2 mm 0,28 kg 0,25 kg 5 4,13 kg x9,55
3 mm 0,19 kg 0,17 kg 10 4,77 kg x11,04
5 mm 0,07 kg 0,07 kg
10 mm 0,01 kg 0,01 kg
20 mm 0,00 kg 0,00 kg
30 mm 0,00 kg 0,00 kg

Sklejanie magneséw w stos zwieksza udzwig tylko do pewnego momentu. Najlepszy wynik wypada przy wysokosci rzedu 0,6-0,8 srednicy
— dalej sita maleje mimo rosnacej objetosci. Potwierdzajg to pomiary z naszego magazynu: magnes 10 mm osigga maksimum przy
wysokosci 8 mm (3,39 kg), a przy 15 mm trzyma juz tylko 2,61 kg.

Nasycenie przyrostu ma prostg przyczyne: powierzchnia bieguna nie zmienia sie wraz z wysokoscia stosu, a to ona
wchodzi do wzoru na site. Kolejne magnesy podnoszg wspétczynnik permeancji, a z nim indukcje w punkcie pracy — ale ta
dazy do remanencji i powyzej pewnej wysokosci niemal przestaje przyrastad. Jednoczesnie materiat doktadany na kohcu
stosu lezy coraz dalej od powierzchni roboczej, wiec jego strumieh w rosngcej czesci zamyka sie przez pobocznice, zamiast
przechodzi¢ przez szczeline. Od wysokosci okoto 0,7 Srednicy oba mechanizmy dziatajg razem i kolejny magnes
praktycznie nie podnosi udzwigu, zwieksza natomiast koszt, mase i ryzyko montazowe.

Parametry dodatkowe

0,01 0,01, 0,24 35 .

MOMENT OPORU OBROTU PRACA ODERWANIA UbZWIG BPIITAZgl_:(YRAWEDZI NACISK JEDNOSTKOWY

Magnes ustawiony przy samej krawedzi blachy traci czesc strumienia i trzyma stabiej. Moment potrzebny do obrécenia magnesu lezacego
na stali.
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Wskazniki inzynierskie

Cztery wielkosci opisujgce sam magnes - bez zatozen o podtozu i szczelinie. Wynikajg wprost z parametréw policzonych
powyzej i nie zmieniajg zadnej z podanych wartosci.

39% 0,12 A-m?2 0,477 kg/g 14 m]

EFEKTYWNOSC KSZTALTU MOMENT MAGNETYCZNY SILA NA GRAM ENERGIA ODERWANIA

Efektywno$c¢ ksztattu: 113 / 291 kJ/m’ - wykorzystanie potencjatu materiatu
|
(BH)d = Bd - Hd, (BH)max = Br?2 / (4 - p0 - prec)

Stopien wykorzystania potencjatu energetycznego materiatu przez te geometrie. lloczyn energii w punkcie pracy (BH)d odniesiony do
maksimum materiatu (BH)max. Optimum lezy przy Pc = 1,05 - wyzsze magnesy o mniejszej Srednicy podchodzg pod nie blizej. Niski wynik
nie oznacza wady wyrobu - ptaski krazek bywa jedynym rozwigzaniem tam, gdzie potrzeba duzej powierzchni styku przy minimalnej
wysokosci.

Weryfikacja: wyznaczone (BH)max powinno miescic sie w katalogowych widetkach gatunku. Trafienie w widetki oznacza, ze remanencja i
przenikalnos¢ powrotna sq dobrane zgodnie.

Moment magnetyczny Energia oderwania

Parametr, na ktéry nie wptywa ani podtoze, ani szczelina Tyle energii potrzeba, by podnies¢ 1 g na wysokos¢ jednego
powietrzna. lloczyn magnetyzacji M = Br/u0 i objetosci bryty. metra.

Przydatny przy szacowaniu pola w duzej odlegtosci, gdzie magnes  Catka sity po drodze od petnego styku do odsuniecia na 50 mm,
zachowuje sie jak dipol. liczona metoda trapezéw. To nie to samo co sita: sita decyduje o
Sita na gram utrzymaniu obcigzenia, energia - o trudnosci zdjecia magnesu.

Stosunek sity do masy: ile udZwigu przypada na gram wyrobu. Im
wyzszy magnes przy tej samej srednicy, tym wieksza wartosc, bo
rosnie Pc. Przydaje sie przy ocenie kosztu sity - cena magnesu jest
w pierwszym rzedzie pochodng masy.

Trzy poziomy tej samej liczby

Ta sama geometria bywa opisywana bardzo réznymi liczbami, zaleznie od tego, kto i po co liczy. Ponizej trzy poziomy,
ktére tatwo ze sobg pomylic.

Poziom Na czym oparty Sita

. P Gatunek N42 zamiast N38, remanencja przy gérnej granicy widetek, 0,69 - 0,78
Typowa deklaracja sklepéw internetowych  ~_ ~ ~ szczelina, plyta docierana kg
Model dhit - warunki idealne

laboratoryjne Stal S235 o grubosci = 10 mm, petny styk, 20 °C, magnes bez powtoki 0,43 kg

Model podzielony przez wspétczynnik bezpieczenstwa 2,0 dla 0,22 kg

Wartos¢ do obliczeh konstrukcyjnych montazu warsztatowego

Zakres 1,6-1,8 nie jest przyblizeniem na oko. Sktada sie na niego kilka zatozen zawyzajacych wynik; dziatajag one mnozgco, wiec sam
stosunek jest poprawny dla dowolnej geometrii - w przeciwienstwie do wartosci bezwzglednej. Przy projektowaniu konstrukcji przyjmuj
zawsze ostatni wiersz.
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Krzywa spadku temperaturowego Krzywa wptywu grubosci blachy

udzwig [kg] udzwig [kg]
0.4 O 0.4 o
H 60 °C 1 5,0 mm
1 1
1 1
03 i N\J 03 i
1 1
1 1
1 1
0.2 ! 0.2 !
1 1
: !
0.1 : 0.1 :
1 1
: :
0.0 0.0
20 60 100 0.5 2 5 10 12
temperatura [°C] grubos¢ blachy [mm]
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Starzenie i stabilnosc¢ Zalecane wspoétczynniki bezpieczenstwa

dtugoterminowa Charakter Zalecane Wspétczynnik  Sita do
Okres eksploatacji Spadek strumienia Sita pracy wykorzystanie bezpieczenstwa obliczen
1lat -0,3% 0,43 kg  Obciazenie
statyczne, styk 70% x1,4 0,30 kg
5 lat -0,8% 0,43 kg kontrolowany
10 lat -1,5% 0,42 kg  Obcigzenie
statyczne, @
20 lat -2,5% 0,41kg  montaz 30% 2.0 0,22 kg
warsztatowy
Spiekany NdFeB w poprawnie dobranym obwodzie .
magnetycznym jest materiatem stabilnym — samoistny C,)t.)cm!zenle
spadek strumienia liczy sie w utamkach procenta rocznie i po scinajgce 50% x2,0 0,06 kg
pierwszym roku niemal zanika. Ponizsze wartosci dotycza (zsuwanie po
pracy w temperaturze pokojowej, w suchym otoczeniu i przy ~ 01asze)
niezmienionej geometrii obwodu. Ruch
przyspieszenia, 40% x2,5 0,17 kg
cykle otwierania
Wibracje,
transport, praca 33% x3,0 0,14 kg
ciggta
Praca nad
ludZzmi lub 20% x5,0 0,09 kg

podnoszenie

To korozja, a nie starzenie samego materiatu, decyduje w praktyce o Zywotnosci magnesu. Dopdki powtoka NiCuNi jest nienaruszona,
pozostaje szczelna; odprysk, uderzenie albo praca w wilgoci wpuszczajg wilgoc¢ do rdzenia, a skorodowany spiek kruszy sie i traci strumien
znacznie szybciej niz przewiduje tabela. Drugg przyczyna jest cykliczne nagrzewanie — przy kazdym przekroczeniu kolana ubywa trwale
czesé mocy i straty sie dodaja. Podane liczby sg oszacowaniem opartym na potozeniu punktu pracy, nie wynikiem badan
dtugoterminowych.

Sita oderwania jest wartoscia graniczng osiggana w warunkach idealnych i nie wolno jej wpisywa¢ do obliczeh
konstrukcyjnych wprost. Magnes to element o duzym rozrzucie wykonawczym i skrajnej wrazliwosci na jakos¢ styku, wiec
projektuje sie na utamek wartosci nominalnej. W tabeli zebrano udziaty potwierdzone praktyka warsztatowa.

Tam, gdzie awaria mocowania zagraza zdrowiu, magnes nie moze by¢ jedynym elementem przenoszacym

obciazenie; konieczne jest niezalezne zabezpieczenie mechaniczne. Magnes nie jest zawiesiem
transportowym i nie podlega ocenie jak sprzet do podnoszenia tadunkéw.
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Jak uzywac tych danych w praktyce

1. Najpierw ustal kierunek obcigzenia, dopiero potem patrz na kilogramy. Scinanie to mniej wiecej 30% sity
oderwania na surowej stali i istotnie mniej na lakierowanej — pionowga $ciane projektuj z tabeli scinania, nigdy z
katalogu.

2. Przemnéz wynik przez udziat z tabeli wspétczynnikéw bezpieczenstwa odpowiadajacy charakterowi pracy.
Dopiero ta liczba jest sitg projektows.

3. Zweryfikuj grubos$¢ blachy. Ponizej progu petnego wykorzystania strumienia magnes traci site
proporcjonalnie do grubosci — cienka blacha nasyca sie i przestaje prowadzi¢ strumien. Dla tego magnesu prég
wypada przy 5,0 mm.

4. Wyznacz temperature pracy, nie poprzestawaj na temperaturze otoczenia. Magnes zabudowany,
umieszczony przy silniku lub w nastonecznionej maszynie potrafi by¢ o kilkadziesigt stopni cieplejszy od hali.

5. Nie zwiekszaj sity przez sklejanie magneséw w stos — powyzej wysokosci réwnej mniej wiecej 0,7 srednicy
przyrost praktycznie ustaje. Taniej i bezpieczniej wypada zwiekszenie $Srednicy lub roztozenie obcigzenia na
kilka punktéw mocowania.

6. Przygotowanie powierzchni ma znaczenie. Odttuszczenie i zeszlifowanie rdzy podnosi site zwykle bardziej niz
przeskok o dwie klasy gatunku, a kosztuje utamek tego.

7. Przechowuj ptaskie magnesy na stali lub w parach ustawionych przeciwnymi biegunami. Luzem pracuja
blisko kolana krzywej i tracg margines bezpieczenstwa termicznego.

8. Gdy mocowanie jest krytyczne, sprawdz je prébg na wiasciwym materiale i przy wtasciwym stanie
powierzchni. Jeden pomiar sitomierzem na rzeczywistym detalu jest wart wiecej niz kazdy raport obliczeniowy,
tacznie z tym.

Zrédta danych materiatlowych

Parametry gatunku przyjete do obliczeh pochodza z karty materiatowej dostawcy spieku i mieszcza sie w widetkach
wyznaczonych przez ponizsze dokumenty. Podajemy je, zeby kazdg przyjeta wartos¢ dato sie skonfrontowacd z niezaleznym
zrédtem.

IEC 60404-5:2015 — metody pomiaru wtasciwosci magnetycznych materiatéw magnetycznie twardych w obwodzie
zamknietym: indukcji, polaryzacji i natezenia pola, a takze wyznaczania krzywej odmagnesowania i prostej powrotu -
https://webstore.iec.ch/en/publication/22142

IEC 60404-8-1:2023 — specyfikacja minimalnych wtasciwosci magnetycznych i tolerancji wymiarowych materiatéw
magnetycznie twardych, uzupetniona o gestosci i zakresy sktadu chemicznego -
https://webstore.iec.ch/en/publication/68440

ASTM A977/A977M-07(2020) — badanie wtasciwosci magnetycznych materiatéw wysokokoercyjnych histerezografem:
remanencja, koercja, pole kolana, iloczyn energii i przenikalnos$¢ powrotna -
https://store.astm.org/a0977 a0977m-07r20.html

MMPA Standard No. 0100-00 — specyfikacja branzowa obejmujaca wtasciwosci magnetyczne, cieplne, fizyczne i
mechaniczne handlowych magneséw trwatych oraz typowe tolerancje produkcyjne - standard Magnetic Materials
Producers Association, udostepniany cztonkom stowarzyszenia

Karta katalogowa gatunku dhit — stad pochodza przyjete w raporcie widetki Br, Hcb, Hcj, BHmax i maksymalnej
temperatury pracy, stanowigce dane wejSciowe modelu. - karta dostepna na stronie produktu w katalogu dhit

Normy wymieniono jako Zrédta metodyki i wartosci odniesienia; niniejszy raport nie jest dokumentem badania akredytowanego i nie
stanowi swiadectwa zgodnosci z zadng z nich.
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Powtarzalnosc¢ produkcji

Dla poszczegdlnych wymiarédw nie publikujemy statystyki zdolnosci procesu (Cp, Cpk), wiec ponizsze uwagi sa ogdlne.
Spiekanie NdFeB jest procesem o rozrzucie wtasciwosci magnetycznych wiekszym niz rozrzut wymiarowy: praktyka
branzowa przyjmuje tolerancje remanencji rzedu 5%, przy koercji wewnetrznej podawanej wytgcznie jako wartos¢
minimalna. Sita skaluje sie z kwadratem indukcji, wiec tolerancja remanencji tego rzedu daje okoto £10% sity — wiecej niz
tolerancja wymiarowa i znacznie wiecej niz niepewnos¢ modelu. Dla konstruktora ptynie stagd jasny wniosek — margines
bezpieczenstwa dyktuje rozrzut materiatu, nie doktadnosc¢ obliczen.

Rozrzut rzedu +10% sity wynikajacy z tolerancji remanencji jest typowy dla catej branzy spiekanych
magnesow neodymowych, dlatego marginesy bezpieczenstwa sa konieczne niezaleznie od doktadnosci
samego modelu obliczeniowego.

Warunki odniesienia

Kierunek magnesowania: przez grubos¢ - Bieguny wypadajg na powierzchniach czotowych, pole idzie
wzdtuz wymiaru 1,0 mm

Site oderwania policzono dla ptyty ze stali konstrukcyjnej niestopowej (5235 / St3) grubosci co najmniej 10 mm,
o powierzchni gtadkiej, czystej i odttuszczonej, bez szczeliny powietrznej i przy sile prostopadtej do powierzchni.
Austenityczna stal nierdzewna (304, 316) nie jest magnetyczna — magnes do niej nie przywrze.

Wartosci pochodzg z modelu fizycznego skalibrowanego na 127 zmierzonych produktach. Sa to wielkosci szacunkowe do celéw
projektowych — zawsze stosuj margines bezpieczenstwa.

Kazda wartos¢ w raporcie jest wynikiem obliczenia modelowego, nie pomiarem konkretnej sztuki. Przeznaczone sg do celéw projektowych i
poréwnawczych. Zanim uzyjesz ich w konstrukcji odpowiedzialnej za bezpieczenstwo, wykonaj probe na docelowym detalu i zastosuj
margines z tabeli wspétczynnikéw.

Raport powstaje w dwdch wersjach jezykowych. Wersje angielska otrzymasz pod tym samym adresem z przedrostkiem /en/ i angielskim
segmentem trasy, na przyktad https://dhit.pl/en/magnet-report/neodymium-disc-magnet-38x3-5-n38/. Obliczenia, zatozenia i wszystkie
wartosci liczbowe sa identyczne — zmienia sie wytacznie warstwa opisowa.
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